INGENIERIA DE MATERIMLES U (ONSTRUCCION §.A.DEC.V.

CUADRO RESUMEN 2

Control de Calidad - Construccion - Supervision
Col. Santa Matilde C. Castro Moran y C. Las Mercedes No. 91, Final Avenida Bernal, Mejicanos,
San Salvador, El Salvador. Tel.: (503) 2523-4383 / Cel. (503) 7477-9865

ingenieriademateriales@yahoo.com

Proyecto: U. C. S. F. BASICA TUTULTEPEQUE ES1120191228-07 Hoja: 1/2
SONDEO 1
w w w Angulo Angulo de c:pz.uc.isla d de_ c:lrg: Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de Permeabilidad k
Prof. N Consistencia o w Clasificacién Simbo- E de suelos N Peso Vol., y | Cohesion, ¢ de dilgtam:ia Es A\ ” ; "'“?l;ot:c:lr‘:nen dids admisible a diferentes presi Gs
Compacidad Relativa Méax. | Min. | Prom. logia cor (kgim®) (Ton/m?, | friccién, " ratamie il profundidades kglem? ASTM D 422 /D 1140 ASTM D 4318 dad Drenzie | Bueno | Pobre | Procticamente
3 i bl
(m) (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura @ MPa zapata |  solera zapata | solera Gravas Arena Finos L.L. L.P. Cc ikt
0.5/0.70 R MUY DURA 79 | 79| 79| 79 p— c;'é":’s;:f:ﬁ‘;:;g:g':g - ML-OL | 0.0-0.50 - - R - - - - - - VER CUADRO RESUMEN 1 | VER CUADRO RESUMEN 1 - - - - - - - - |1.73E-03| -
B pledra.
= - A = = g - & - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - El pozo de abosrcion se realizo en el Sondeo 2
SONDEQ 1R
w w w Angulo Angulo de :::‘ al;:::lae dad:i‘::;rg: Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
Prof. Consistencia o w S Simbo- E: de suelos Peso Vol., y | Cohesién,c|  de A i Es v " admisible a diferentes Compresibili-
N Compacidad Relativa Max. | Min. | Prom. Clasificacicn logia Neor (kg/m®) (Ton/m? | friccion, d"a::_nc'a "atam'en:‘;;:::me"dado profundidades kglem? ASTM D 422 /D 1140 ASTM D 4318 dad Gs
(m) (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura ® MPa zapata solera zapata solera Gravas Arena Finos L.L. L.P. Cc
Zapata
0.5/0.70 R MUY DURA 109 | 10.9 | 109 | 109 Limo'arengso orgenico ML-OL | 0.0-0.50 - - R - - - - - - VER CUADRO RESUMEN 1 | VER CUADRO RESUMEN 1 - - - - - - -
color café oscuro. Rechazo en piedra.
SONDEOQ 1R1
w w w Angulo A C:pa_lc.islad de_ calrga Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
Prof. Consistencia o w . v Simbo- E de suelos Peso Vol., v | Cohesién, c de !19""0 ‘?e Es Vv admisivieiRnIvelda admisible a diferentes Compresibili-
N : . . Clasificacion ; Ncor 3 .+, | dilatancia tratamiento recomendado : J Gs
Compacidad Relativa Max. | Min. | Prom. logia (kg/m®) (Ton/m?) | friccion, G kelem? profundidades kglem’ ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura i MPa zapata I solera zapata | solera Gravas Arena Finos L.L. L.P, Cc
0.5/0.70 17 DURA 9.5 Limo arenoso organioo ML-OL | 0.0-0.50 - - 9 1200.0 46 0° 0° 2.5 0.30 | VER CUADRO RESUMEN 1 | VER CUADRO RESUMEN 1 - - - - - - -
115| 95 10.5 color café oscuro.
1.00 R MUY DURA 1.5 Hmoaienoso ML - - - R - - - - - - - - - | - 0.0 39.0 61.0 - - - 2.69
color café. Rechazo en piedra.
SONDEO 2
R =
W w w Angulo Angulo de :;;ai:;:;dad;::{g: Capacidad de carga Analisis granutometricos Limites de consistencia Indice de
Prof. Consistencia o w I Simbo- E; de suelos Peso Vol., y| Cohesién, ¢ de 4 p Es \"2 H admisible a diferentes Compresibili-
N Compacidad Relativa Méx. | Min. | Prom. Glasificacion logia Ncor (kgim®) | (Tonfmey | friccion, ""“:_"”"’ ""*‘“’"'e":(‘;/’;?’“e""““° profundidades  kglcm? ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad Gs
(m) (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura ® MPa zapata ] solera zapata | solera Gravas Arena Finos L.L. L.P, Cc
0.5/0.70 10 FIRME 16.1 Urio atenosaiarganica ML-OL | 0.0-0.50 - - 5 1100.0 27 0° 0° 1.9 0.30 | VER CUADRO RESUMEN 1 | VER CUADRO RESUMEN 1 - . - - - - -
color café oscuro.
1.00 10 FIRME 16.7 Himo-arenoso - - - 5 1100.0 2.7 0° 0° 1.9 0.30 - - - - 0.0 39.0 61.0 - - - 2.69
218 137 | 16.8 color café oscuro. Rechazo en piedra. ML
1.50 15 FIRME 21.8 i B . - - - 8 1200.0 4.1 0° 0° 3.1 0.30 - - - - - o - - - & -
2.00 66 MUY COMPACTO | 13.7 O . GP = i - 53 1700.0 0.0 43° 13° | 205 | 040 - - - . - - - - - - -
2.50 R MUY COMPACTO - - - - . ) PP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Penetracién con punta conica.
SONDEO 3
w w w Angulo Ko d c:pa;c_igla d de calrga Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
Prof. N Consistencia o w Clasificacién Simbo- E de suelos N Peso Vol., y| Cohesién, ¢ de d;gtanci: Es Vv tra;mr?::toer:c:win ; do admisible a diferentes Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Méx. | Min. | Prom. logia GOR. (kg/m®) (Torymy | friccién, & ke ,cm,"‘ 39 | profundidades kg/em? ASTM D 422 /D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura @ MPa zapata | solera zapata [ _solera Gravas Arena Finos L.L. L.P. Cc
0.5/0.70 R MUY DURA 9.7 | 97 | 97 | 97 L'"c‘g,:r’i’:;:"o:;ﬂf:'°° ML-OL | 0.0-0.50 - - R - - - - - - VER CUADRO RESUMEN 1 | VER CUADRO RESUMEN 1 . : - . = s -
SONDEO 3R
w w w Angulo Angulo d C:pa_c_i:]a 4 de' calrga Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
Prof. N Consistencia o w Clasificacién Simbo- de suelos N Peso Vol., y | Cohesién, ¢ de d;g;r‘:ci: Es \"2 P ; "."?"t o8 mr;een dea do admisible a diferentes Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Max. | Min. | Prom. logia CoR (kgim®) | (Tonimy | friccién, o ratamie k;,’f;‘,’ profundidades  kglcm? ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura @ MPa zapata [ solera zapata [ solera Gravas Arena Finos L.L. L.P. Cec
05/0.70 30 DURA 10.9 me]:;r'ir:;:%:;ﬁ?:m ML-OL | 0.0-0.50 - - 16 1300.0 8.5 0° 0° 6.2 0.35 | VER CUADRO RESUMEN 1 | VER CUADRO RESUMEN 1 - g = 5 = - 4
125 | 109 | 11.7 : .
1.00 R MUY DURA 125 Eimo areriaso ML - - - R - - - - - - - - - - 0.0 39.0 61.0 - - - 269
color café.
SONDEO 3R1
w w w Angulo F— ::5.?:::{1 dad:i:;rgz Capacidad de carga Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
“ : + " E: % ngulo de i i ibili-
hee! N c Cons'lcs‘tzncklal o‘_ W Méx Mi P Clasificacion sllm!?o- de suelos Ncor Pe(s ° I\Iosl‘, v Cl:':.\ers';m:, © fri d% dilatancia Es v tratamiento recomendado pr:fzr:;si‘;zlj:sdﬁem:t;,:mz ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 Comz;edslblh Gs
ompacidad Relativa 3 in. rom. ogia ka/m’) on/m’) riceion, . kglem?
'
(m) (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura ¢ MPa zapata solera zapata [ solera Gravas Arena Finos Lol L.P. Cc
05/070| 75 MUY DURA 10.1 | 101 | 10.1 | 10.1 il aietiocs cganico ML-OL | 0.0-0.50 - - 42 18000 | 30.6 0° 0° 16.2 | 0.35 |VERCUADRORESUMEN 1|VER CUADRORESUMEN1| - - - - - - -
1.00 17 DURA - - - - Penetraci6n con punta cénica. PP - - B - - - - - - - - - - B - - : 3 - N 4 4 h 3
1.50 uYD - 2 ) = " ! ! - - . - - - . - i i B . - B . . - B m - \ i
R M URA Rechazo en piedra. [ ] [)

" Conteo de CaNG

Tel.

adtons\madbn-%up TVision
| 2523-4383




INGENIERIA DE MATERIALES U (ONSTRUCCIDN SA.DECY.

Control de Calidad - Construccién - Supervisién
Col. Santa Matilde C. Castro Moran y C. Las Mercedes No., 91, Final Avenida Bernal, Mejicanos,
San Salvador, El Salvador. Tel.: (503) 2523-4383 / Cel. (503) 7477-9865
ingenieriademateriales@yahoo.com

CUADRO RESUMEN 2
Proyecto: U. C. S. F. BASICA TUTULTEPEQUE Cdédigo: ES1120191228-07 Hoja: 272
SONDEOQ 4 -
w w w Angulo Angitlo:d c:p"’,'c_':fd de. calrga dCa;?a.(:;iad :i cargza Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
Prof. N Consistencia o 4 Clasificacién Simbo- Estratos de suelos contaminados N Peso Vol., y | Cohesién, ¢ de dl_';gtu o ‘e Es Vv 2 "."s' e a.nlvelce admislole a. ! eiren o8 Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Max. | Min. | Prom. " logia SOR) (kgim®) | (Tonimy | friccion, | <" a:_"c'a ! Ko PP ol ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura @ MPa zapata [ solera zapata | solera Gravas Arena Finos L. L. L. P. P Ce
05/070| 20 DURA 10.1 Lrtepciho enorganica ML-OL | 0.0-0.50 - - 11 1200.0 46 0 0 27 0.25 | VER CUADRO RESUMEN 1 | VER CUADRO RESUMEN 1 . - - . - - » -
1.00 13 FIRME 12.0 Limozarenesg ML - . . 11 1200.0 46 0° 0° 27 0.25 - - - . 0.0 39.0 61.0 . . - . 2.69
235 | 101 | 146 Solorcafe:
1.50 14 SEMI-COMPACTA | 12.9 Arena fimosa - - - 7 1200.0 0.0 28° 0 27 | 025 . . < - 0.0 65.0 35.0 y - - - 262
color café SM
2.00 R SEMI-COMPACTA | 235 Material comentado - - - R - - - . = . = = . . s - 5 . - - - 2
color café
SONDEQ §
Angulo |, vapaciaad oe carga CapA agcarga - . L . . Indice de
Prof. N Consistencia o w w w W Clasificaci Simbo- Estratos de suelos contaminados Peso Vol,, y | Cohesién, ¢ de AFQUIO (.1e Es A\ adn.usrble & nivel de admisible a.dlferentes Anslisteigranaiometrigos Kintites:Ua consistencia, Compresibili-
. N . asificacién N Ncor 3, o s dilatancia tratamiento recomendado profundidades Gs
Compacidad Relativa Max. | Min. | Prom. logia (kg/m®) (Tonim®) | friccién, i kalom? oo ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura ¢ MPa zapata | solera zapata | solera Gravas Arena Finos L. L L. P. LP Cc
05/0.70 15 SEMI-COMPACTA | 35.1 CArle”a Lfif""lsa SM - - - 8 1200.0 0.0 29° 0° 3.3 0.25 | VER CUADRO RESUMEN 1 | VER CUADRO RESUMEN 1| 0.0 5.0 35.0 - - - - 2.62
olor cafe claro
1.00 16 DURA 15.2 Lim:’ arer;?s" ML - - - 9 1200.0 0.0 29° 0° 3.3 0.25 - - - - 0.0 39.0 61.0 - - - - 2.69
color café
1.50 8 SUELTO 246 | 3511139 246 Arena arclllosa sc 5 . . 4 1200.0 0.0 27° 0° 15 0.25 . . - - . - - - - - - -
color café claro
2.00 19 DURA 344 Arclla arenosa - - - 10 1200.0 5.1 0° 0° 6.9 0.45 - . - - 0.0 10.0 90.0 8460 | 30.00 54.60 0.67 2.76
color café CH
2.50 R MUY DURA 13.9 ) - - - R - - - - - - - - - - - - - - & - 5 4
Rechazo en material.
SONDEO 6
W w w Angulo Angulo d C:P?::Iad de. calrga ga'?a.‘;l?d:: cargtas Analisis granulometricos Limites de consistencia Indice de
Prof. N Consistencia o w Clasificacion Simbo- Estratos de suelos contaminados N Peso Vol., y [ Cohesién, ¢ de dqgtu o .e Es A\ " ta n?' '( cia.nive! de d a m's'f Z'dl :ren e Compresibili- Gs
Compacidad Relativa Max. | Min. | Prom. ea logia COR (kgim®) | (Tonfmy | friccién, 'a:,"';" g a’“"’“k‘;;:;f’“e" ado pro ::lclrn: o8 ASTM D 422/ D 1140 ASTM D 4318 dad
(m) (%) (%) (%) (%) Organicos Ripio Basura @ MPa zapata I solera zapata [ solera Gravas Arena Finos L. L. Ly P: IL.P Cc
0.5/0.70 11 FIRME 16.1 L"c“o"loar’:;‘f‘? - - - 6 1200.0 0.0 28° 0° 23 0.25 | VER CUADRO RESUMEN 1 | VER CUADRO RESUMEN 1 5 5 % . - - e -
1.00 18 DURA 19.9 B N R ML - - - 10 1200.0 0.0 30° 0° 47 0.25 - - - - 0.0 39.0 61.0 - - - - 2.69
1.50 23 DURA 23.5 B " i - - - 12 1200.0 0.0 30° 0° 4.7 0.25 - - - - n - & - - - - -
2.00 31 COMPACTA 200 | 293 | 16.1 | 22.7 Arensimosa - - - 17 1200.0 0.0 30° 0° 47 0.25 - - - - 0.0 65.0 35.0 - - - - 2.62
color café claro SM
2.50 14 SEMI-COMPACTA | 22.0 i . i - - - 10 1200.0 0.0 30° 0° 4.7 0.25 - - - = - - - - = - - =
3.00 19 DURA 28.0 Arcilla con arena s B, - 10 1200.0 5.1 0 0° 6.9 0.45 - - - - 0.0 10.0 90.0 84.60 30.00 54.60 0.67 2.76
color café claro CH
3.50 52 MUY DURA 29.3 o - 3 - - - 29 1600.0 19.5 0° 0° 70.0 0.45 - - - - - = - - - - =
4.00 R MUY DURA - - - - . e PP - - - - - - - - - - - - - - - - - =
Penetracién con punta cdnica.




